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№ 002/C-14/11/23 от 14.11.2023 года

Заказчик испытаний, адрес 
заказчика1

Общество с ограниченной ответственностью "ТХ52". Адрес:  
603098, РОССИЯ, город Нижний Новгород, улица Артельная, дом
22, Помещение 1

Наименование объекта испытаний1 КРЕПЛЕНИЕ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА
Изготовитель1 Общество с ограниченной ответственностью "ТХ52". Адрес: 

603098, РОССИЯ, город Нижний Новгород, улица Артельная, дом
22, Помещение 1

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, 
акт отбора образцов № 002/C-14/11/23

Идентификационный номер образца № 002/C-14/11/23
Испытания проведены на 
соответствие требованиям

ТУ 22.29.29-001-37629158-2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

Изделие
ТУ 22.29.29-001-
37629158-2020

Должно быть
устойчиво к

воздействиям солей и
попаданию гсм

Соответствует
требованию

Стойкость к горячей воде

ТУ 22.29.29-001-
37629158-2020

Изделие должно
сохранять внешний
вид и окраску, не

деформироваться и не
растрескиваться при

температуре (70±5) °С

Соответствует
требованию

Коробление, %, не более
ТУ 22.29.29-001-
37629158-2020

1,0 0,2

Твердость, единиц по Шору ТУ 22.29.29-001-
37629158-2020

До 98
72

Условия эксплуатации, °С ТУ 22.29.29-001-
37629158-2020

От минус 60 до плюс
80

Соответствует
требованию

Стойкость к нагрузкам, МПа ТУ 22.29.29-001-
37629158-2020

До 105
102

1 Информация представлена заказчиком
Протокол испытаний № 002/C-14/11/23 от 14.11.2023 года
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Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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